INFORMATIVO TECNICO:

DESGASTE TIPO PONTA/CALCANHAR

APARENCIA

CAUSAS PROVAVEIS

RECOMENDAGAO

Falos: Guia dé Analisis de Condiciones para La Lianla (Néumalico) Radial

Cada bloco ao redor do pneu tem o desgaste em desnivel
do alto para baixo da extremidade dianteira para traseira.

Ocasionado por diferengas de press@o no rodado duplo,
ou diametro desigual.

Em caso de desgaste com muita severidade, mudar a direcao
de giro do pneu até que a banda de rodagem tenha desgaste
para ser reformada.
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