RACHADURAS NO INNERLINER

Uma ou mais rachaduras no innerliner* em lugares que
APARENCIA nao sao as emenda.

* Innerliner = camada de borracha especial, principalmente, para pneus
sem camara (invélucro interno) que retém o ar no pneu.

] Baixa pressao, excessiva geracao de calor no interior
CAUSAS PROVAVEIS do pneu. Também pode estar relacionada com a
fabricagcao do pneu.

RECOMENDAGAO Retire o pneu de servico e consulte o fabricante.
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